pinta

Verarbeitungs- und Verlegehinweise im Massiv- und
Fensterbau fiir vorkomprimierte Dichtungsbhander

Vorbereitung

Zur Verlegung der Béander bitte MaRband, Messer/Schere,
Spachtel und ggf. Keile bereithalten. Entfernen Sie bitte
Trennmittel von den Fugenflanken. Die Fugenflanken miissen
parallel verlaufen. Messen Sie die Fugenbreiten aus und wah-
len Sie die Banddimensionen entsprechend den festgestellten
Fugentoleranzen und den evtl. Fugenbewegungen (ggf. ver-
schiedene Banddimensionen verarbeiten, siehe jeweilige Ta-
belle oder Preisliste).

Montageablauf

Vorbereitung des Bandes: Beim Zuschneiden des Bandes ist die
Zugabe von mindestens 1 bis 2 cm je Meter zu beachten.
Schneiden Sie das tiberkomprimierte Rollenanfangs- und Rol-
lenendstiick ab.

Entfernen Sie die Abdeckung der Selbstklebefolie und ziehen
diese gerade ab. Dadurch wird ein EinreiRen des Abdeckpapiers
vermieden. Kleben Sie das vorkomprimierte Band in die Fuge
ein. Beginnen Sie bei senkrechten Fugen am unteren Ende und
arbeiten dann nach oben weiter. Driicken Sie die selbstklebende
Seite (ggf. mit einem Spachtel) fest gegen die Fugenflanke.
Hierbei ist darauf zu achten, dass das Band nicht geldngt wird.
Die einzelnen Bandlangen kénnen beim Verarbeiten verléngert
werden, indem man die genau zugeschnittenen Bander gegen-
einander st6Rt bzw. staucht. Stofugen oder Fehlstellen kén-
nen mit einer geeigneten Dichtmasse wie z. B. fenband Kleber
ausgeglichen werden. Das Band sollte mindestens 2 mm von
der Fugenvorderkante nach innen versetzt verlegt werden. Um
die gewiinschte Dichtwirkung des Bandes im eingebauten Zu-
stand zu gewahrleisten, diirfen die von uns vorgegebenen Fu-
genbreiten der einzelnen Banddimensionen nicht (iberschritten
werden.

Das Aufgehverhalten des Bandes ist von der Fugen- und Um-
gebungstemperatur abhéngig. Die Lagerung bei > 20 °C iber
einen langeren Zeitraum ist zu vermeiden. Bei tieferen Tempe-
raturen empfehlen wir, das Material mind. 24 Std. vor der An-
wendung bei Raumtemperatur von ca. 20 °C zu lagern.

persdnliche Beratung bieten wir Ilhnen gern iiber
unser Infotelefon
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Bei Kreuz- und T-Fugen emp-
fehlen wir, die Bander der
waagerechten Fuge gegen die
Bander der senkrechten Fuge
stumpf zu stoRen. Achten Sie
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darauf, die Bander zu stau-
chen.

Auch bei der Fenstermontage
sollte beim Zuschneiden des
Bandes die Zugabe von min-
destens 1 cm je Meter Fugen-
lange beachtet werden.

Beginnen Sie bei senkrechten
Fugen am unteren Ende und
arbeiten dann nach oben wei-
ter. Driicken Sie die selbstkle-
bende Seite (ggf. mit einem
Spachtel) fest gegen die Fu-
genflanke. Bei den Stolstel-
‘II len einzelner Bénder missen

diese stumpf gegeneinander
t gestoRen / gestaucht werden,
= ohne das Band dabei in die
L&nge zu ziehen.

Hinweise

Die Funktionstiichtigkeit des Bandes kann nur unter der
Voraussetzung erreicht werden, wenn das Band gemal$ unse-
rer jeweils giiltigen Verarbeitungsvorschrift eingebaut, bzw.
angewendet wurde und keinen von uns nicht voraussehbaren
Einflissen ausgesetzt war oder ist. Zersetzung durch Fremd-
einwirkung fallt nicht unter die Gewahrleistung. Alle Zusagen
beziehen sich auf den Einsatz des Produkts bei mitteleuro-
paischen Klimaverhaltnissen. Weitere, wichtige Produktinfor-
mationen / Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den
Priifberichten und den Verarbeitungsrichtlinien. Weiterhin gel-
ten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).
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